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- INFORME: P-00/00919
S CEOCISA

GEOFECNIA ¥ CIMTINTOLE &

PLASTIDUR
ELASTOMERO LISO

Revestimiento Liso de Fachadas

Elastomérico Impermeabilizante.

A-07203 BLANCO

ENCARGO: B275/00
INFORME: P-00/00919

DENOMINACION: Pinlura Duracolor, S.A.
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INFORME: P-tiD091Y
'@ GEOCISA

EATECNIN ¥ CIMIENTOS 5.4

ENCARGO: E275/00
INFORME: P-00/00919
DENOMINACION: Pinturas
PETICIONARIO:
Clientes PINTURAS DURACOLOR, 5.A.

= D. ldeflonso Lorite

Direccion: Parque Ind. Mirabueno, s/n
23650 - TORREDONIJIMENO

MUESTRAS RECIBIDAS:

(2T Al

: Fecha de recepeion en la Division: 10-09-00
: N/REF* S/REF"
3 M-65.106  Plastidur elastomero A-072
: f i
4 I-:E} LT'x'-f"h\.d-
F ENSAYOS SOLICITADOS:
: Los que figuran en el informe
| Fecha de realizacidn: Del 7 al 29 de Sepuembre 2000
:
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INFORME: P-{/00919

‘€S GEOCISA
A REOTIONIAY DIMEENTOS. R A
ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBT ENIDOS

Analista. Miguel A. Martin
Fnsayo realizados del 7 al 29 de Septiembre.

Caracteristicns Método de ensayo Unidad Valor
I_ M-65.106
| 1. Resistencia a la traccion UNE-EN-ISO 527-3-96 | MPa |, 440, 1
2 Alargamiento a la rotura UNE-EN-1S0-527-3-96 % 6248
l,-\largamicnm en el limite de fluencia % ! 2 |

NOTAS

L AREOREN

(1) Se efecnia una extension en un soporte no adherente de forma que se oblenga un
espesor de pelicula seca de 0,540,1 mm. Se seca al ambiente 23/50 durante 14
dias.

i 4 e Ti=

(2) Velocidad de rotura 100 mm/min
Probetas: Halleras tipo A. n" 5
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INFORME: P-00/00919

GEOCISA
AFATTENI ¥ CIMIENTOE,5.4.
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INFORME: P-00/00919

© SENCRA

Este informe consta de cineo paginas, numeradas correlativamente de la | a la cinco.
Coslada, 4 de Octubre de 2000

POR LA DIVISION DE JEFE DE LA DIVISION
ENSAYOS DE CONSTRUCCION

\

FDO.: EDUARDO CUERDA RETAMERO FDO.: JOSE LULS OLIVARES SALZ
Perito Quimico Ing. Tecmico Industrial
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