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DURAPLAS
ELASTOMERO LISO

Revestimiento Liso de Fachadas
Elastomérico Impermeabilizante.

A-07403 BLANCO

ENCARGO: 8735/01

INFORME.: P-01/01058

DENOMINACION: Pintura Duracolor, 5. A.
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INFORME: P-01/01058
g>= GEOCISA
GEDTECHA T CINTENTIE LA

ENCARGO: 8755/01

INFORME: P-01/01058

DENOMINACION: Pinturas

PETICIONARIO:

Cliente: PINTURAS DURACOLOR, S.A.
= D. lldefonso Lorite
Direccidn: Parque Ind. Mirabueno, s/n
234650 - TORREDONJIMENO

MUESTRAS RECIBIDAS:
; Fecha de recepeidn en la Division: 14-03-01
2 N/REF® S/REF®
- M-71.203 Duraplas elastomero A-074 liso
:
g
§
4 ENSAYOS SOLICITADOS:
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. Fecha de realizacion: Del 14 al 30 de Marzo 2001
B
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ENSAYOS REALIZADOS ¥ RESULTADOS OBTENIDOS

Analista. Miguel A. Martin

Ensayo realizados del 14 al 30 de Marzo.
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INFORME: P-01/01058

B Caracteristicas Método de ensayo Unidad Valor
M-71.203
| Resistencia a la traccion UNE-EN-1S0 527-396 | MPa [,340,1
2 Alargamiento a la rowra IUNE-EN-I1S0-527-3-96 % 5343
3.Alargamiento en el limiie de fluencia W 53

NOTAS

(1) Se efectia una extensidn en un soporte no adherente de forma que se obienga un
espesar de pelicula seca de 0,940,1 mm. Se seca al ambiente 23/50 durante 14

illas.

(2) Velocidad de rotura 100 mm/min
Prubetas: Halteras tipo A, n" 3
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Este informe consta e cinco plginas, numeradas correlativamente de la | a la cinco.

Coslada, 30 de Marzo de 2001

POR LA DIVISION DE JEFE DE LA DIVISION
ENSAYOS DE CONSTRUCCION
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. FIO.: EDUARDO CUERDA RETAMERQO FDO.: JOSE LUIS OLIVARES SATZ
g Perito Quimico Ing. Técnico Industrial

2

b

~ ruhied T AT

3

i

£

B

Frohitiia |4 reprotucciin parcisl de ol documentn $I W probaciin capres de GEOCTSA
Lo resmitaden saks alecium & s mauesirs somollile o s,

Wil C-O09N Cimid Sial 550000 (N0 pigs

Gaolecnia ¥ Clmisntas, 5.8, Lod Lianna te seroe. 10 ¢ 12 - 280820 COSLADA (Madrid) - Talel &7 667 30 06 - Fax 671 G4 60



